Matériel :
Gel à base de polymère super-absorbant :
-Couches pour bébé (4 au minimum)
-CuCl2 : solution 0,2M ou plus si possible sinon solide
-CoCl2 : solution de 0,2M ou approchant sinon solide
-NiCl2 : solution de 0,2M ou approchant sinon solide
-Sachet de thé (tissus)
-sachet de thé en papier peu importe le thé x2
-Microscope

Nanoparticules d’argent :
-NaBH4 solide plus grande pureté disponible
-AgNO3 solide plus grande pureté disponible

CMC :
-Dodécyl sulfate de sodium (SDS)
-Bromure de cétyltrimétyl ammonium
-toluène 
-Butanol
-Conductimètre

Chalcone :

-Acétophénone
-Benzaldéhyde
-Hydroxyde de potassium solide
